
PDLLA 
浓度

载体类型

粒径

颗粒形状

dlS S 50mg
dlS M 160mg
dlS L 800mg

CMC

dlS S: 10 - 20µm 
dlS M: 20 - 40µm 

dlS L: 120 - 180µm

A** 154mg
P** 700mg

CMC

标准型: <75µm
体积型: 80-150µm 

皮肤增强剂 42.5mg
容量 170mg

CMC

20-40µm 型号 1
40-50µm 型号 2

150mg PLLA
90mg CMC

127.5mg 甘露醇

CMC

40-60µm 
不规则形状

粘性、片状粉末

30% PCL
70% CMC

CMC

25-50µm
表面光滑的球形

A** J**/L** S** E**

步骤 1. 精密搅拌技术

01 提升化学键稳定性
通过受控搅拌，增强聚合物链的排列与结合，
从而提高分子完整性和产品一致性。

优化均勻混合效率
精确的剪切控制确保原料均匀分布，
防止分离并提高聚合物的均一性。

保障结构完整性与
纯度

精密搅拌可减少杂质并抑制不必要的副反应，
制备出机械性能稳定、高纯度的 PDLLA 材料

步骤 2. 先进的压力控制技术

优化的内外颗粒
结构

经结构优化的颗粒具备多孔外表面和海绵状的内部支架结构，可有效支持组织
再生。这种先进设计可在颗粒表面及支架内部深层激活成纤维细胞的活性，促
进胶原蛋白和弹性蛋白的高效合成，同时实现长效持久的生物刺激效果。

表面结构

球形结构
以提供结构密度

内部结构

海绵状结构
以提供吸收密度

步骤 3. 先进的颗粒控制技术

精确控制的粒径 在精确压力控制的环境下生产的颗粒，能够保持稳定粒径与均匀的多孔
结构。粒径可精细调控，并可根据不同的适应症定向制备，从而实现针
对不同部位的个性化优化治疗。

粒径分布分析（左：dIS S，右：dIS M）

治疗后

注入目标皮肤层的颗粒可作为
真皮填充剂，通过为皮肤提供
结构性支撑，快速改善皮肤容
积，显著减轻外观皱纹。

3周

颗粒的多孔表面和支架状内部
结构可吸引成纤维细胞，持续
刺激新生胶原蛋白生成，重塑
真皮结构，逐步提升皮肤质感
与弹性。

6个月

随着 PDLLA 颗粒在体内逐渐
代谢，新细胞及细胞外基质的
重要成分在颗粒之间持续增殖
，从而强化皮肤结构和弹性，
实现皮肤长效再生。

最长18个月

即使颗粒被人体完全代谢，经
重建后改善的皮肤结构依然能
够稳定保持，从而将年轻化效
果维持长达18个月。

什么是 dlS®?
dIS 是 PDLLA（聚-D,L-乳酸），一种专用于真皮注
射的聚合光学异构体。它通过刺激人体自身天然胶
原蛋白生成来改善皮肤质量、优化肤质和抚平皱纹
，效果可持续24–36个月。

dlS®如何发挥作用?
dIS® 可在24–36个月内逐渐刺激胶原蛋白生成，
逐步增强皮肤容积来改善整体外观。

dlS® 的效果多久可以显现?
注射后即可产生即时效果。随着胶原蛋白刺激作用
的启动，5–10天内可见明显改善。
约3个月达到最佳效果，持续时间可超过两年。

谁适合使用 dlS®?
推荐20岁以上、追求持久且自然年轻化效果的人
群使用。
在较年轻时进行胶原蛋白刺激，效果会更佳。
*平均治疗对象：20–70岁。

需要进行多少次治疗?
完整疗程包含3次治疗。间隔：4–6周（可根据个
人需求进行调整）。

为什么选择 dlS®?
与传统 PLLA 产品不同，dlS® 依托专利 BPM（可
生物降解聚合物微粒）技术研发而成，提供了新一
代美容解决方案。

dlS® 官方合作机构——治疗前后对比（6周）
英国，Barbara Kubicka 医学博士

dlS® 官方合作机构——治疗前后对比（1周）
痤疮疤痕治疗，意大利，Irina Poleva 医学博士
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DLS 60

PDLLA 47mg
刺激胶原蛋白生成

CMC
悬浮与稳定

刺激真皮层的胶原蛋白生成
改善细纹、暗沉、毛孔粗大及整体肤质

细化肌肤纹理，增加皮肤密度，并赋予肌肤通透
光泽感

DLS 200

刺激更深层皮肤中的胶原蛋白生成
用于减轻中至深层面部体积的流失
改善深层面部皱纹和褶皱

预期效果

预期效果

DLS 1000

技术

02

03

与竞争产品对比

颗粒形态

制备

推荐疗程

胶原蛋白

粒径可调，球形结
构，具有多孔表面

约30分钟内形成
悬浮液

2–3 次
（间隔6周）

PLLA PCL CaHA HA

持续时间

潜在副作用

I型胶原蛋白++ / 弹
性蛋白

18–24个月

轻微肿胀，极少出现
结节

<75µm, 不规则形状，
粉末型

至少需要2小
时

2–3 次
（间隔4–6周）

I型胶原蛋白++

最长可达24个月

少见延迟性结节、
瘀青

<40μm，表面光滑的球
形结构

无需准备

1–2 次
（间隔3个月）

I型胶原蛋白++

12至18个月

长期结节

25–45μm，表面光
滑的圆形结构

I型胶原蛋白++ / 弹
性蛋白

最长18个月

钙化、结块

>200μm

因情况而异

无

数个月

血管栓塞

无需准备 无需准备

1–2次
（间隔3个月）

PDLLA

PDLLA 触发的胶原再生

PDLLA

天然更有效
www.chaeumpharma.eu

什么是 PDLLA？

持久效果
维持填充体积，兼具生物刺激作用，效果可持续18至24个月。

天然胶原与弹性蛋白再生
激发人体自身的修复与再生机制。

可生物降解，使用安全
可完全分解并被人体自然代谢排出，无任何残留物。

光学异构体

光学异构体：分子式相同，但原子排列不同。

PDLLA（聚-DL-乳酸）属于 PLA 家族，是一种由乳酸衍生的
可生物降解的聚合物。乳酸通过玉米淀粉、甘蔗等碳水化合
物发酵合成。
PDLLA 由 L-乳酸和 D-乳酸异构体随机组合构成，形成不定
形结构。由于这种随机结构，它表现出非结晶性、更柔软且
更有弹性的物理特性，因此非常适用于生物的相容性应用。

PDLLA （聚-D,L-乳酸）

技术对比

产品系列

•

•

•

PDLLA 160mg
刺激胶原蛋白生成

CMC
悬浮与稳定

•

•

•

PDLLA 800mg
刺激胶原蛋白生成

CMC
悬浮与稳定

促进皮下深层胶原蛋白重塑

实现臀部体积提升
增加体积并提升皮肤紧致度，从而塑造更精致饱
满的身体轮廓

预期效果
•

•

•

问题解答

颈纹

面颊凹陷

木偶纹

太阳穴凹陷

泪沟凹陷

法令纹

PDLLA
聚（D,L-乳酸）

L-丙交酯 D-丙交酯

多孔微球
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粒径范围（μm） 粒径范围（μm）
[5] “H250221-1-2025-05-19 上午 10:23:50”的平均值
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胶原蛋白刺激剂


